
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan) 
 

รายวิชา    ปฏบัิตกิารทันตวัสดุ (Laboratory Practice in Dental Materials)    รหัสวิชา 420291  

    จ านวนหนว่ยกติ 1(0-2-1) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  กระบวนวิชาทันตวัสดุ 1 (420281), ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ 

    ทันตวัสดุ 2 (420282) 

สถานภาพกระบวนวิชา :  เป็นวชิาปฏบัิตกิาร 

การเปดิสอน :   ท าการสอนทุกวันอังคาร  เวลา 14.00-16.30 น. 

คณาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 

ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา : อ.ทพ.ดร.พสิัยศิษฏ ์ ชัยจรนีนท์ 

ค าอธบิายลักษณะกระบวนวชิา : ปฏบัิตกิารทันตวัสดุส าหรับนักศึกษาทันตแพทยใ์นดา้นความรู้พืน้ฐานการ 

    ปฏบัิตกิารและการศึกษาคุณสมบัตขิองวัสดุพมิพป์ากอัลจิเนต ปลาสเตอร์หนิ  

    เรซินอะครลิิก อลีาสโทเมอร์ และขีผ้ึง้ทางทันตกรรม  รายงานการฝึกงาน 

    จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน 

วัตถุประสงค ์:  เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัตกิารการทดลอง และรายงานผลการทดลองทางทันตวัสดุของวัสดุ 

พมิพป์ากอัลจเินต  ปลาสเตอร์หนิ  เรซินอะครลิิก  อีลาสโทเมอร์  และขี้ผึ้งทางทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

เนื้อหากระบวนวชิา : 

เนื้อหากระบวนวชิา                                                                                                            จ านวนชัว่โมงปฏิบัติการ 

1. บทน าเข้าสูป่ฏบัิตกิารทันตวัสดุ  3 

2. การก่อตัวของวัสดุพิมพป์ากอัลจิเนต 7 

3. การก่อตัวของปลาสเตอร์หนิ  7 

4. การเกิดพอลิเมอร์ของเรซินอะครลิิก 7 

5. การก่อตัวของอลีาสโทเมอร์ 7 

6. การทดสอบสมบัตขิองขี้ผึ้งทางทันตกรรม 7 

7. การน าเสนอผลการฝกึปฏิบัตงิาน 7 

 รวม  45  
 

ลักษณะกจิกรรมการเรียนการสอน : 

 1. เป็นการฝึกปฏิบัตกิาร การทดลองในหอ้งปฏบัิตกิาร 

 2. มกีาร talk lab และ demonstration ก่อนการฝึกปฏบัิตกิารในชั่วโมงแรกของแต่ละหัวขอ้ และเปิด 

    โอกาสให้นักศกึษาซกัถามปัญหาและข้อสงสัยตลอดเวลาของการฝึกปฏบัิติ 

 3. มกีารจัดท ารายงานและน าเสนอผลงานการทดลองในช่ัวโมงสุดท้ายของการทดลองในแต่ละหัวข้อ 

 

 

 

 



 

การวัดและประเมินผล : 

       - นักศกึษาจะตอ้งได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป จึงจะน าคะแนนมาประเมินผลการเรียนในกระบวนวิชานี ้

 -  นักศกึษาตอ้งมีเวลาเข้าฝึกปฏบัิตกิารในกระบวนวชิานีไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 

 -  นักศกึษาตอ้งสอบผ่านกระบวนวชิานี้ ตามท่ีภาควิชาและคณะฯ ได้จัดสอบขึน้ 

       - นักศกึษาจะต้องส่งงานตามเวลาที่ก าหนดให ้การสง่งานหลังจากเวลาที่ก าหนด จะถูกหักคะแนนในขั้นตอน 

   ดังกลา่วลงครึ่งหนึ่งของคะแนนทีไ่ด้ 

            - หากพบมีการทุจรติระหว่างปฏบัิตงิานหรือระหว่างการสอบ นักศึกษาอาจจะถูกพจิารณาปรับตกใน 

    กระบวนวิชานี ้

 - การแบ่งคะแนน   คะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 

1. เจตคต ิ      5 % 

2. สอบวัดความรู้หลังปฏบัิตกิาร  10 % 

3. คะแนนปฏบัิตกิาร   10 % 

4. การน าเสนอผลการปฏบัิตกิาร  25 % 

5. รายงานผลการปฏบัิตกิาร  50 % 

แหลง่วทิยาการ : 

- Craig, R.B., Restorative Dental Materials 4-9th edition. Saint Louise. The C.V. Mosby Co. 1971-1993. 

- Phillips, R.W., Skinner’s Science of Dental Materials. 6-8th edition, W.B. Saunders Co., 1968-1982. 

- O’Brien, W.J. and Ryge, G., An Outline of Dental Materials and their selection 2nd edition W.B. 

Saunders Co., 1978. 

- McCabe, J.F., Anderson’s Applied Dental Materials 5-6th edition, Oxford, Blackwell Scientific 

Publication, 1976-1984. 

- Combe, E.C., Note on dental materials, 5th edition, Edinburge, Churchill Livingstone, 1986. 

- เจน   รัตนไพศาล, ทันตวัสดุศาสตร์, ไทยวัฒนาพานิช 2522, 2532. 

- ทะนง  ฉัตรอุทัย : โลหะ (เจือ) ในงานทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ เชยีงใหม่ 2528. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอน (ประจ าปีการศึกษา) : 2556 

วัน เดือน ป ี หัวข้อปฏบิัตกิาร ผู้รับผิดชอบหัวข้อปฏิบัติการ  

22 ต.ค. 56 LAB 1. บทน าเข้าสูป่ฏบัิตกิารทันตวัสดุ + การก่อตัวของปลาสเตอร์หนิ  
           (Introduciton + Setting properties of dental stone)  อ.ดร.พสิัยศิษฏ์ 

ชัยจรนีนท์ 29 ต.ค. 56 ต่อ (Cont.) 

5 พ.ย. 56 ต่อ (Cont.) + present 

12 พ.ย. 56 LAB 2. การก่อตัวของวัสดุพิมพป์ากอัลจิเนต 

           (Setting properties of alginate impression materials) อ.ภัทรณัฏฐ์ 

บัณฑิตคุณานนต ์19 พ.ย. 56 ต่อ (Cont.) 

26 พ.ย. 56 ต่อ (Cont.) + present 

3 ธ.ค. 56 LAB 3. การก่อตัวของอลีาสโทเมอร์ (Setting properties of Elastomer)   

อ.กุลภพ   

สุทธิอาจ 

10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ 

 สอบกลางภาคตามประกาศของคณะฯ ระหวา่งวันที่ 16-22 ธ.ค. 56 

24 ธ.ค. 56 ต่อ (Cont.) 

31 ธ.ค. 56 วันสิน้ป ี

7 ม.ค. 57 ต่อ (Cont.) + present 

14 ม.ค. 57 LAB 4. การเกิดพอลเิมอร์ของเรซินอะครลิิก (Polymerization of acrylic resin) 
อ.สรชนินท์ 

ชนิสวนานนท์ 
21 ม.ค. 57 ต่อ (Cont.) 

28 ม.ค. 57 ต่อ (Cont.) + present 

4 ก.พ. 57 LAB 5. การทดสอบสมบัตขิองขี้ผึ้งทางทันตกรรม  

           (Properties testing of dental wax)   
อ.ดร.พัชราวรรณ 

ศลีธรรมพทัิกษ์ 
11 ก.พ. 57 ต่อ (Cont.) 

 

สรุปการประเมนิผลกระบวนวิชา 

 ผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน : 

ปีการศึกษา 2556 

คะแนนสูงสุด 82.00 

คะแนนต่ าสุด 55.00 

คะแนนเฉลี่ย 69.94 

A   =    9  คน B+  =  19  คน B  =   28  คน C+  =  22   คน 

C   =   25 คน D+  =   1   คน D  =    -   คน W   =   -  คน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน ามาปรับปรุง : 

 ได้มีการปรับการสอบจากสอบก่อนปฏบัิตกิารเป็นการสอบหลังการปฏบัิตกิาร ปรากฏว่านักศกึษาได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากทุกคนมสี่วนร่วมในการทดลองของกลุม่ตนเอง  

            ลงช่ือ    อ.ทพ.ดร.พสิัยศิษฏ ์ ชัยจรนีนท์ 

       หัวหน้ากระบวนวิชา 


